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Algen und Pilze an Fassaden sind seit Jahren in der Fachpresse ein Dauerbrenner aber
auch in der Publikumspresse wird dieses Thema heftig diskutiert, denn schliesslich ist
der Hausbesitzer der eigentliche Geschidigte, sofern man bei einem Algen-bzw.
Pilzbefall von einem Schaden sprechen kann. Gerade in der letzten Zeit wurde das
Thema ,,Algen und Pilze an Fassaden* wieder heftig und kontrovers erortert. Es kann
nicht der Sinn dieses Beitrags sein, die vielen gegenteiligen Meinungen um eine weitere
zu erginzen, vielmehr soll versucht werden in Form einer Literaturrecherche, diese
teilweise einseitigen Stellungnahmen zu durchleuchten, auf ihren Wahrheitsgehalt zu
untersuchen, zu erginzen und zu werten.

Algen und Pilze

Algen und Pilze sind ein Bestandteil unserer Umwelt, denn schliesslich gehorten Algen

schon vor ca. 3 Millionen Jahren zu den ersten Organismen, welche den unwirtlichen Planeten
,Erde* besiedelten und waren eine der Grundlagen des heutigen Lebens. Genau diese
Mikroorganismen, die einst das Fundament unseres Lebens bildeten, wollen wir heute wieder
los werden, weil sie sich an den Fassaden unserer Hauser niederlassen. Diese ureigenste
Eigenschaft primitiver Lebensformen, ndmlich die uneingeschrinkte Verbreitung, stdrt unsere
synthetische Welt. Aber was stort uns am Algenwachstum, das eine absolut natiirliche
Erscheinung der Biologie ist? Es ist sehr wahrscheinlich nicht das Algenwachstum an sich,
dass uns stort, sondern vielmehr die Tatsache, dass sich heute an Gebduden die
Mikroorganismen, die wir als dsthetischen Mangel ansehen, in einem derart grossen Ausmass
ansiedeln. Oder ist es vielleicht ein Gefiihl der Ohnmacht der Natur gegeniiber? Es stellt sich
daher die primére Frage, warum werden heute Fassaden in viel stirkerem Masse von Algen
und Pilzen besiedelt als in vergangenen Jahrzehnten.

In der Fachpresse [2.] werden die unterschiedlichsten Griinde fiir ein verstiarktes Algen-und
Pilzwachstum genannt:

- Kondensatbildung an wirmegeddmmten Fassaden
- Konstruktive Miangel

- Geographische Ausrichtung der Gebédude

- Eigenschaften der Beschichtungsstoffe

- Verdnderung der meteorologischen Eigenschaften
- Verdnderungen der Luftinhaltsstoffe

Wirmegedimmte Fassaden

Eine der am hdufigsten erwdhnten Ausldser von Algen und Pilzen sind die
vollwarmegedammten Fassaden, bei denen es an der Nordseite wahrend der Nacht zur
Kondenswasserbildung kommen kann. [2.] Bei diesem Fassadentypus findet nur eine geringe
Wirmeleitung von innen nach aussen statt, schliesslich ist dies der Sinn einer
Wiérmeddmmung. Da die Dimmschicht eine Wérmeleitung von innen nach aussen stark
reduziert, kommt es zu einer thermischen Entkopplung. Durch Wérmeabstrahlung der diinnen
Putzschicht in der Nacht kann die Oberflachentemperatur der Fassadenoberfldche bis zu 4 K
tiefer liegen als die Temperatur der umgebenden Luft, da das Warmespeichervermogen der
Putzschicht sehr gering ist. Es kommt zu einer Unterschreitung des Taupunktes und zur
Bildung von Kondenswasser. Selbstverstindlich spielt auch die Sonnenscheindauer an der
Nordseite der Fassade eine wesentliche Rolle, die sich nur im Sommer auf einen kurzen



Zeitraum beschrinkt, dadurch wird die Austrocknung der Fassade stark beeintrachtigt. In
einer der vielen Publikationen [1.] wird behauptet, dass dieses Kondenswasser nicht in
Zusammenhang mit dem Algen-oder Pilzwachstum gebracht werden kann, da es auch unter
dem Dach zur Kondenswasserbildung kommt, vielmehr wird behauptet, dass einzig die zu
langsame Austrocknung des Untergrundes fiir das Wachstum verantwortlich ist. Dem ist
entgegen zu halten, dass es viele Fassaden gibt, die bis unter das Dach verpilzen (Bild 1). Das
es an der Dachuntersicht nicht zur Veralgung kommt, muss eher auf eine ungeniigende
Beleuchtung zuriickgefiihrt werden, denn Algen bendtigen zum Wachstum unbedingt eine
ausreichende Beleuchtung. Auch die Behauptung, nur die heute iiblichen extremen
Dammungen von 12 cm und mehr seien der Ausldser, ist umstritten, denn in Untersuchungen
der EMPA wurde festgestellt, dass bereits bei einer Dammungsdicke von nur 3 cm bereits
eine erhebliche Absenkung der Oberfldchentemperatur eintritt. Andererseits sind gentigend
Fassaden bekannt, bei denen die Nordseite veralgt ist, obwohl die Fassade nicht geddmmt ist.
Auch hier werden in der Fachpresse geniligend Objekte genannt, die diese These widerlegen
[4.] (Bild 2) Die Kondenswasserbildung an der geddmmten Fassade ist sicherlich nicht der
einzige auslosende Faktor fiir den Algenbefall, mit Sicherheit miissen andere, ebenfalls
relevante Faktoren wie z.B. Beregnung, hydrophile Beschichtungsmaterialien, geographische
Gebdudeausrichtung hinzukommen.

Konstruktive Mingel und geographische Positionierung

Konstruktive Méngel sind mit Sicherheit ein nicht zu unterschéitzender Faktor, der das
Wachstum von Algen und Pilzen beeinflusst. Fehlende Vordacher sorgen fiir eine stindige
Durchfeuchtung der Fassade, riickprallendes Tropfwasser, aufsteigende Feuchtigkeit und
stehendes Wasser auf waagerechten Flidchen férdern die Algenbildung (Bilder 3-5).

Aber auch die geographische Ausrichtung des Gebédudes hat einen wesentlichen Einfluss auf
das Wachstum der Mikroorganismen. Durch Gebdudesimulation wurde errechnet, dass ein
geddmmtes Mauerwerk (k-Wert 0.42) den Taupunkt je nach Standort und klimatischen
Verhiltnissen wéhrend tiber 1500 oder aber nur 100 Stunden im Jahr unterschreiten kann [2.].
Untersucht man das Auftreten der Algen in der Schweiz in Abhédngigkeit zur geographischen
Lage der Objekte, so stellt man fest, dass dieser Mangel in erster Linie in Télern (Aare,
Magadinoebene, Rheintal) anzutreffen ist oder ca. 25 km entlang des Rheins. In Hohenlagen
von mehr als 1000 m treten Algen und Pilze an Fassaden praktisch nicht mehr auf. Dieses
Erscheinungsbild ist insofern logisch, da in den Flussniederungen die relative Luftfeuchte
hoher, in Hohenlagen {iber 1000 m jedoch generell wesentlich tiefer ist, als im Mittelland. Der
Einfluss des Standortes und dessen geographische Positionierung auf das Wachstum von
Algen-und Pilzen ist sicherlich eindeutig. Diese Faktoren lassen sich jedoch nur in wenigen
Féllen beeinflussen.

Eigenschaften der Beschichtungsstoffe

Da es in erster Linie die Beschichtungen auf der Fassade sind, die veralgen oder verpilzen,
missen die Eigenschaften der Beschichtungsstoffe in die Betrachtung mit einbezogen werden,
denn schliesslich sind sie es, welche die Fassade vor dem Einfluss des Wetters schiitzen. Es
wire vollig falsch, zu behaupten, dass bestimmte Produktegruppen besonders anfillig auf die
Bildung von Algen-und Pilzen sind. Als ausschlaggebendes Beispiel diirfte die Behauptung
sein, dass mineralische Beschichtungen aufgrund ihrer Alkalitdt keine Neigung zur
Algenbildung haben. [6.] Es wird nicht bestritten, dass Beton und Verputze mit einem grossen
Anteil an Kalk und Zement oder Wasserglas stark alkalisch sind und dadurch das Wachstum
von Algen und Pilzen temporér verhindert wird. Die Alkalitdt der mineralischen Baustoffe
und Beschichtungen geht jedoch durch die Reaktion mit der Kohlensdure der Luft zuriick.
Diese zeitabhéngige Reaktion ist von verschiedenen Faktoren abhingig, unter anderem geht



die Karbonatisierung durch die Anwesenheit von Wasser wesentlich schneller vor sich als auf
absolut trockenen Flachen. Die gleiche Aussage gilt auch fiir Wasserglas haltige Putze oder
Farben. Erhartet wird diese Aussage durch die Tatsache, dass unbehandelte Eternitfassaden
ebenfalls mit der Zeit verpilzen oder veralgen. (Bild 6)

Ein wichtiger Faktor, der das Wachstum von Algen und Pilzen beeinflusst, ist das Verhéltnis
der Wasserdampfdurchléssigkeit zur kapillarer Wasseraufnahme. Diese Behauptung ist
sicherlich unbestritten und wird auch von keinem namhaften Experten in Frage gestellt. Je
geringer die kapillare Wasseraufnahme eines Beschichtungsstoffes ist, desto trockener ist die
Fassade. Andererseits ist die Wasserdampfdurchlissigkeit eines Beschichtungsstoffes fiir die
trockene Fassade mit verantwortlich, je grosser die Wasserdampfdurchldssigkeit (kleiner sp-
Wert) desto schneller kann die nasse Fassade, die durch Meteorwasser aufgenommene
Feuchtigkeit, abgeben. Die Behauptung, Polymerbinder neigen durch ihr grosses
Quellvermdgen und ihre ungeniigende Wasserdampfdurchlisssigkeit vermehrt zur
Algenbildung, muss bei den heutigen Polymerbindern mit dusserst geringer
Wasserquellbarkeit in Abrede gestellt werden, ebenso haben moderne
Silikonharzdispersionen eine extrem gute Wasserdampfdurchldssigkeit. [1.] Allerdings
miissen hier hinsichtlich der technischen Daten, die von den Herstellern ver6ffentlicht
werden, klare Einschrinkungen gemacht werden. Wasserglashaltige Beschichtungsstoffe
zeichnen sich, sofern sie eine korrekte Zusammensetzung aufweisen (weniger als 5 %

Polymerbinder) durch einen sehr niedrigen sp-Wert (unter 0.1 m) auf, jedoch sind diese
Produkte sehr pords und zeigen eine ausgesprochen hohe Wasseraufnahme, daher werden die
Produkte mit Silikondlen hydrophobiert. Es ist inzwischen jedoch bewiesen, dass Silikondl,
welches sich immer an der Oberfldche der Beschichtung befindet, innert relativ kurzer Zeit
abwittert und dann die hydrophobierende Wirkung sehr stark reduziert wird. Da die Abnahme
der Hydrophobierung mit der Abnahme der Alkalitit einher geht, steigt die Empfindlichkeit
dieser Beschichtungen gegen Algenbewuchs innert 1-3 Jahren stark an, schliesslich weisen
diese Produkte eine hohe Porendichte auf.

Von anderen Herstellern wird die Superhydrophobierung, wie sie in den sogenannten
Lotusfarben angepriesen wird, als die alleinige Losung gegen das Algen-und Pilzwachstum
genannt. Inzwischen wurde aber festgestellt, dass die Hydrophobierung mit der
Bewitterungsdauer relativ schnell nachldsst, zum Schluss bleibt eine gute Silikonfarbe {ibrig,
andererseits bleibt auf der Silikondlschicht, die sich auf der Oberflache befindet, Schmutz
hingen, der seinerseits wieder ein Nahrboden fiir Pilze sein kann. [2.] Es ist sicherlich
unbestritten, dass eine echte Silikonfarbe mit einer niedrigen kapillaren Wasseraufnahme
durch ihre Hydrophobierung eine Methode zur Vorbeugung von Algen-und Pilzwachstum
sein kann, die positiven Eigenschaften der Silikonfarbe sollten aber in kritischen Féllen durch
Algizide ergénzt werden. Bei der Auswahl der Silikonfarben muss besonderes Augenmerk auf
die Qualitdt gerichtet werden, so wie die superhydrophoben Farben keine nennenswerten
Verbesserungen gegeniiber einer normalen Standardsilikonfarbe erbringen, so ist die Wirkung
der sogenannten ,,Siloxan verstarkten Dispersionen® sicherlich auch nicht das Optimum, denn
diese Produkte sind im Endeffekt normale Aussendispersionen mit einer relativ hohen PVK,
die mit einer kleinen Menge Silikon6l hydrophobiert wurden. Diese Produkten verlieren nach
relativ kurzer Zeit ihre wasserabweisende Wirkung.

In vielen Verdffentlichungen wird immer wieder die Struktur der Beschichtung und deren
Porositit fiir den Algen—und Pilzbewuchs mitverantwortlich gemacht. Es ist klar, dass sich in
Poren aber auch in groben Putzstrukturen Schmutz ablagern kann, der dann wieder einen
Néhrboden fiir Pilze sein kann und durch Wasserretention das Algenwachstum fordert. Es ist



unbestritten, dass glatte Fassadenoberflichen weniger empfindlich auf Algen-und
Pilzwachstum sind, als grobe Putzstrukturen oder pordse Beschichtungsmaterialien. [4.]

Klimaeinfluss

Von nahezu allen Autoren, die sich zum Thema ,,Algen-und Pilzen* dusserten, wird der
Einfluss des Klimas oder dessen Verdnderung vernachlissigt. Besonders deutlich wird diese
Problematik, wenn man mit Malern diskutiert, die immer wieder die Frage stellen, warum das
Algen-und Pilzwachstum erst in den letzten Jahren ein derart extremes Ausmass angenommen
hat.

Ein ganz wesentlicher Faktor ist sicherlich eine Verdnderung des Klimas. Untersucht man die
mittlere Jahrestemperatur in Ziirich {iber die letzten 20 Jahre, so stellt man eine Zunahme der
mittleren Jahrestemperatur von 1°C fest. Mit dieser Zunahme der mittleren Jahrestemperatur
hat auch die relative Luftfeuchte um 0.7 % zugenommen und der Trend der Temperatur und
Luftfeuchte zeigt eindeutig nach oben. Es ist erwiesen, dass sich diese beiden Parameter
positiv auf das Algen und Pilzwachstum auswirken.

Ein weiterer Effekt, der von uns normalerweise begriisst wird, ist die Abnahme der
Schadstoffe, vor allem des Schwefeldioxids, in der Luft. Es wurde schon vor Jahren
festgestellt, dass in urbanen Gebieten, mit einem hohen Anteil Schwefeldioxid in der Luft, das
Algenwachstum geringer war, als in ldndlichen Gegenden. Mit der Abnahme des
Schwefeldioxids in den Stadten nehmen jedoch auch die veralgten Fassaden zu.
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Algizide und Fungizide

Zum Schluss noch ein Wort zu den Algiziden und Fungiziden. Es ist mit Sicherheit der
falsche Weg, wenn man diese Art der Vermeidung von Algen als ,,chemische Keule* [1.]
bezeichnet, auf der anderen Seite darf man die Verwendung der Biozide auch nicht
verharmlosen oder als unumgénglich darstellen [2.]. Beide Aussagen sind
Pauschalbehauptungen, die man so nicht stehen lassen darf. Biozide miissen wasserloslich
sein, damit sie von den Mikroorganismen aufgenommen werden konnen. Bedingt durch ihre
Loslichkeit werden sie iiber einen kiirzeren oder ldngeren Zeitraum aus dem
Beschichtungsmaterial ausgewaschen und gelangen in den Boden oder das Abwasser, wo sie
das Zooplankton negativ beeinflussen. Es gilt daher auch beim Einsatz dieser Stoffe der
Grundsatz ,,Soviel wie notig, so wenig wie moglich®. Aber gerade hier liegt das Problem,
denn jeder Hausbesitzer wiinscht iiber Jahrzehnte eine algenfreie Fassade. In der BRD sind
bereits Fille bekannt geworden, bei denen veralgte Fassaden als Mangel erklart wurden,
welcher unter die Produkthaftpflicht fallen. Was bleibt dann dem Hersteller von Dispersionen
und Putzen {ibrig, als sein Material entsprechend biozid auszuriisten, denn auf Untergrund,
geographische Positionierung und konstruktive Méangel hat er keinen Einfluss, meist ist ihm
nicht einmal bekannt, wie und wo sein Produkt appliziert wird. Um Schadenersatzforderungen
vorzubeugen, wird dann das Produkt gegen alle Eventualititen ausgeriistet.

Es ist sicherlich heute moglich unter Einbezug aller konstruktiven Moglichkeiten und
materialtechnischen Eigenschaften der Beschichtungsstoffe in den meisten Fillen das Algen-
und Pilzwachstum, ohne Einsatz von Bioziden, zu vermeiden oder zumindest zu verzogern.
Diesem Aspekt sollte von Bauherren und Architekten mehr Beachtung geschenkt werden.

Zusammenfassung

Viele Autoren machen es sich relativ einfach, wenn Pauschalaussagen gemacht werden, die
sich nur auf einen Parameter beschridnken. Das Problem Algen-und Pilze ist zu komplex und
bedarf weiterer Untersuchungen, wie sie zur Zeit von der EMPA durchgefiihrt werden. Hierzu
gehoren neben den Materialeigenschaften, den klimatischen und geographischen
Gegebenheiten und der Untersuchung der bioziden Wirkstoffen auch die Priifung alternativer
Methoden und vollig neuer Technologien zur Verhinderung des mikrobiellen Bewuchses.



Aber auch die Juristen sollten bei der Beurteilung der Haftpflicht bei ,,Bewuchsschiden* den
Stand der Technik und die Vor-und Nachteilen einer bioziden Ausriistung beriicksichtigen,
nicht zu zuletzt sollten sich aber auch die Hausbesitzer mit der Frage auseinandersetzen, ob
ein Bewuchs mit Algen und Pilzen, der Jahrhunderte lang als normal galt, als einen Schaden
anzusehen, denn es, um jeden Preis, zu beseitigen gilt.
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